
监管棉花公证检验品质检验证书
加工单位：新疆农垦现代农业有限公司乌苏市一二八棉业分公司

批号：66004193036 包 数：186 加工单位代码：66004

产品名称：锯齿机采棉 执行标准：GB1103.1-2012 产地：新疆

重 量 结 果(证书编号：130019746081)

合计毛重(t)： 42.2 平均回潮(%)： 6.3

合计皮重(kg)： 236.22 平均含杂(%)： 4.9

合计净重(t)： 41.964 合计公重(t)： 41.778

质 量 结 果(证书编号：654001191028058)

质量标识

长度(mm)

长度级：32毫米

平均值：32.9

最大值 34

轧工质量

各级比率(%) 最小值 30.8

P1 0.0 各级比率(%)

P2 93.0 25毫米 0.0

P3 7.0 26毫米 0.0

颜色级

主体颜色级:
白棉4级

各颜色级比率(%) 27毫米 0.0

白棉1级 0.0 28毫米 0.0

白棉2级 0.0 29毫米 0.0

白棉3级 5.4 30毫米 0.5

白棉4级 94.6 31毫米 2.7

白棉5级 0.0 32毫米 96.8

淡点污棉1级 0.0

马克隆值

主体马克隆值级：A

平均值：4.1

最大值 4.4

淡点污棉2级 0.0 最小值 3.6

淡点污棉3级 0.0 各马克隆值级比率(%)

淡黄染棉1级 0.0 A级 96.2

淡黄染棉2级 0.0 B级 3.8

淡黄染棉3级 0.0 C级 0.0

黄染棉1级 0.0 各档次平均值及比率(%)

黄染棉2级 0.0 A档 4.0 96.2

断裂比强度
(cN/tex)

平均值：32.4

最大值 35.3 B1档 3.6 0.5

最小值 30.5 B2档 4.3 3.3

各档平均值及比率(%) C1档 0.0 0.0

很差 0.0 0.0 C2档 0.0 0.0

差 0.0 0.0

长度整齐度(%)

平均值：83.6

最大值 85.5

中等 0.0 0.0 最小值 81.6

强 30.8 5.9 各档平均值及比率(%)

很强 32.5 94.1 很低 0.0 0.0

Rd(%)
平均值：75.9

最大值 78.9 低 0.0 0.0

最小值 73.8 中等 82.6 16.1

+b
平均值：8.3

最大值 8.7 高 83.9 83.9

最小值 7.8 很高 0.0 0.0

备注 异性纤维定性检验结果：发现异性纤维样品比例为 0.0%

检验单位 654001 发布日期 2019年10月28日


